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1. Übungsblatt 

 
 

 

1. Charakteristisches Verhältnis 

Das charakteristische Verhältnis ∞C  von drei Polymeren ist experimentell 
bestimmt worden: 

 
          ∞C  

 Polyethylen  –(CH2)n-    6,8 

 Polyethylenoxid  –(O-CH2-CH2)n-   4,0 

 Polyhydrofuran  –(O-CH2-CH2-CH2-CH2)n-  5,5 

 
 Diskutieren Sie den Einfluss des Sauerstoffs auf die Konformation und die 

Steifigkeit der Polymerketten! 
 
2. Frei rotierende Kette 

Zeigen Sie, dass sich der mittlere End-zu-Endabstand LR für eine frei rotierende 

Kette aus ( ) ( )∑
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